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Paso a paso

   Paso a paso

Se identifica el tipo de plástico por el código
grabado y se comprueba el grado de flexibilidad

del plástico. 

Preparación de herramientas y productos:
adhesivo, imprimación, limpiador, espátulas,

lijadora roto-orbital, lijas y equipos de protección.

Limpieza previa de la zona.

Taladrado de los extremos de la grieta para evitar
su propagación y de la zona para crear el efecto

remache con el adhesivo.

La reparación por adhesivos consiste en la unión de los materiales mediante la aplicación de un adhesivo que
endurece una vez transcurrido el tiempo de secado adecuado. La ventaja de este método de reparación es su
versatilidad, ya que se puede utilizar para los distintos tipos de plásticos, termoplásticos, termoestables y plásti-
cos compuestos. El desarrollo y mejora de los adhesivos e imprimaciones ha permitido obtener excelentes
resultados en este tipo de reparaciones.  

Mª Concepción Pérez García

Reparación de grieta en un paragolpes mediante adhesivo
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Paso a paso Reparación de grieta en un paragolpes mediante adhesivo

Aplicación de la imprimación de anclaje según las
instrucciones del fabricante.

Situar en la parte interior, la malla de nylon como
refuerzo de la zona y aplicar el adhesivo (resina

de epoxi o pur).

Mecanizado de la zona por la parte interior y
exterior para preparar la superficie de anclaje del

adhesivo.

En caso necesario, aplicar también el adhesivo
por la cara exterior.

Tras el tiempo de secado, eliminación del
material sobrante del exterior mediante un lijado.

Soplado y limpieza de la zona trabajada
mediante el limpiador adecuado al plástico.
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